5 STEPS VON DER KONDITIONIERUNG ZUM POLIEREN

1. ZAHNE KONDITIONIEREN
Die Zadhne trocken legen und anatzen.

2. UBERTRAGUNGSFOLIEN BEFULLEN
Die Ubertragungsfolie mit vorgefiilltem Kunststoff
entnehmen und zusatzlichen Kunststoff einftllen.

3. EINSETZEN

Einsetzen und andriicken der Ubertragungsfolie.
Darauf achten, dass sich so wenig Uberschuss wie
maoglich bildet.

4. LICHTHARTEN

Dabei auf jedes Attachment zielen und
die Aushartezeit von 5-30 Sek. beachten
(je nach Hersteller unterschiedlich).

5. ENTFERNEN
Die Folie und mégliche Uberschiisse entfernen.
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